
Schadensdokumentation Anlage 

 

  

  

Betonschäden an den Gesimsen 

 

  

Fahrbahnbelag, offene Fugen 

 

  



  

 

 

  

Geländer mit Roststellen und Durchrostungen, zu große Abstände 

 

 

 



 

Betonabplatzungen und Risse 

 

  

Unterspülte Böschungssicherungen 

 


