
Schadensdokumentation Anlage 

 

  

Schäden am Auflagerholz 

 

  

Leimholzbinder (Längsträger) vermorscht  

 

  



  

  

Belagshölzer schadhaft (Pilzbefall, Oberflächen vermorscht, stark rissig 

 

  

Holmgeländer 

 

 


